PAGE  
4

ПРОГРАМА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста або ступенем магістра 


за спеціальністю 136 «Металургія»
Спеціалізації: 

«Ювелірне та художнє литво»

«Ливарне виробництво та комп’ютерізація процесів литва»
«Матеріали та ливарні технології в медицині»
I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Вступні додаткові випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або ступенем магістра за спеціальністю 136 «Металургія» проводяться у формі тестового опитування з метою комплексної перевірки знань студентів з циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Основними дисциплінами, за якими проводяться випробування є «Теоретичні основи ливарного виробництва», «Теоретичні основи формоутворення», «Технологія ливарної форми», «Теорія і технологія металургійного виробництва», «Ливарні сплави та плавка», «Теплотехніка та печі ливарних цехів». Вступні випробування проводяться письмово у вигляді тестового опитування і повинні підтвердити знання абітурієнтів зі слідуючих розділів, а саме:

- загальні поняття про ливарну форму;

- основи проектування і виготовлення модельних комплектів;

- формувальні матеріали та суміші;

- виготовлення ливарних форм;
- виготовлення стрижнів;

- особливості проектування ливарної технології;

- ливарні властивості сплавів;

- ливникові системи та живлення виливків;

- чавуни для виливків;

- сталь для виливків;

- кольорові сплави для виливків;

- шихтові матеріали і шихтовка;

- теорія виготовлення сплавів;

- плавка ливарних сплавів;

- заливання, вибивання, обрубування, очистка і термообробка виливків;

- дефекти виливків та їх виправлення;

- комплексна система управління якістю продукції, організація контролю
Критерії оцінки екзамену наведені у додатку А.

Зразок екзаменаційного білета наведено в додатку Б
2 Питання, що виносяться на тестові випробування
1. Як впливає Mn на рідкоплинність чавуну?
2. Що таке рідкоплинність?

3. Як впливає S на якість сталі?

4. Як впливає P на рідкоплинність чавуну?

5. Що таке усадка сплаву?

6. Що таке формувальна суміш?

7. Що таке ливарний стрижень?

8. Призначення ливарної форми та її елементів?

9. Як визначають вологість формувальної суміши?
10.  Вкажіть, яке з палив відноситься до природних газоподібних? 

11. Призначення сушіння ливарних форм. Графік сушки. Критерій лиття по-сирому. 
12. Що визначають по спіралі Керрі?
13. Види палив, вживаних у вагранці, їх характеристика. 

14. Яке обладнання застосовують для приготування РСС, ХТС, ПСС?
15. Що розуміють під інтервалом кристалізації?
16. Із яких хімічних елементів складається силумін?
17. Устрій індукційної печі.
18. Устрій дугової печі.
19. Устрій вагранки
20. Що таке ливникова система?

21. Призначення надливів
22. Призначення випорів
23. В залежності від чого визначаються припуски на механічну обробку?
24. Призначення економайзерів у ДСП
25. Чи змінюється агрегатний стан матеріалу при розплавленні?
26. Чи перестає рухатись сталь по каналах ливарної форми при випадінні твердої фази?
27. Розшифруйте сталь 1Х18Н9Т.
28. Розшифруйте сталь 35ХМЛ

29. Розшифруйте сталь 30Л

30. Розшифруйте чавун СЧ 30

31. Розшифруйте чавун ВЧ 400
32. Навіщо у у ливарних цехах використовують нагрівальні печі?
33. Устрій нагрівальної печі з викочувальним подом.

34. Основна особливість структури сірого чавуну.
35. Склад шихти для сірого чавуну при плавленні у вагранці 

36. Вкажіть рівняння пресування.
37. Ущільнення ливарних форм пресуванням.
38. Ущільнення ливарних форм струшуванням. Рівняння струшування. Переваги та недоліки методу.
39. Ущільнення ливарних форм за допомогою вакуума. Різновиди.

40. Різновиди ручного формування в опоках

41. Різновиди формування у почві.

42. Різновиди машинного формування.
43.  Вибрати модифікатори для ковкого чавуну з приведених.
44. Розшифруйте дію вибраного модифікатору  і % його введення в чавун.

45. Як кислі шлаки впливають на футерівку плавильної печі?
46. Класифікація вогнетривів.

47. Як виготовляють чавун з вермікулярним графітом?
48. Дати характеристику чавуну з вермикулярним графітом.
49. З наведених хімічних елементів назвіть той, який є основним пальним складовим палива.
50. З наведених газоподібних палив, назвіть природне.
51. Який із сортів кам’яних вуглів є найкращою сировиною для одержання коксу.
52. Чим характеризується за змістом антрацит?
53. Вкажіть, які види палив придатні для одержання генераторного газу. 

54. Назвіть важку фракцію процесу перегонки нафти.
55.  Що є покажчиком турбулентності потоку.
56.  З наведених нижче родовищ залізних руд назвіть Українське.
57.  Вкажіть хімічну формулу гематиту.
58. Скільки заліза містить гематит у відсотках?
59. Зі сполук заліза назвіть залізний колчедан.
60.  Що таке відпал сталі?
61. Що таке гартування сталі?

62. Що таке аустеніт?
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Додаток А

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

1 Загальні положення

1.1 Оцінка за виконане завдання виставляється діференційно за кожне питання білету (табл. 1) в залежності від повноти та глибини розкриття питання чи проблеми, правильності відповіді на поставлені запитання, самостійності та творчості виконання завдань, вміння технічно грамотно обгрунтовувати прийняті рішення, вміння логічно і послідовно викладати матеріал та оформляти письмові відповіді з дотриманням вимог державних стандартів.

Таблиця 1 – Критерії оцінки

	№ питання білету
	Мінімальна додатня дкількість балів
	Максимальна кількість балів

	1
	0
	5

	2
	5
	10

	3
	10
	15

	4
	10
	20

	5
	15
	25

	6
	15
	25

	Разом
	55
	100


Додаток Б

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Ректор ДДМА

______ В.Д. Ковальов 

«_____» _______ 2016 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень   «Спеціаліст», ступень «Магістр»

Спеціальність                          136   “Металургія”_________________
Спеціалізації:  «Ювелірне та художнє литво»

  «Комп’ютерне моделювання в ливарному виробництві»
«Матеріали та ливарні технології в медицині»

ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ________

1.Щільність це властивість:                                                                    

-хімічна; -фізична; 
механічна; -технологічна.


Плотность это свойство:


-химическое; 
-физическое; 
-механическое; -технологическое

2. Свинець це метал:
-лужний; -легкий; -легкоплавкий; -чорний

Свинец это металл:

-щелочной; -легкий; -легкоплавкий; -черний

3. Що розуміють під інтервалом кристалізації?

Что понимают под интервалом кристаллизации?

4. Силумін, це:
- сплав Al і Cu; - сплавAl і Mn; - сплавAl і Si.
У яких пічах виплавляють силуміни?
Силумин, это:

- сплав Al и Cu; - сплавAl и Mn; - сплавAl и Si.
В каких печах виплавляют силумины?
5. Кількість індукційних печей плавильного відділення визначають по формулі:
Количество индукционных печей плавильного отделения определяют по формуле.
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Устрій індукційної печі.

Устройство индукционной печи.
6. Що таке відпал сталі?
Что такое отжиг стали?
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