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Для интенсификации производства труб для газо- и нефтепроводных магистралей не-

обходимо повышать производительность односторонней сварки, что ограничено нарушени-
ем формирования швов вследствие протеков металла и неравномерного обратного валика. 

Для улучшения обратного формирования целесообразно производить одностороннюю 
высокоскоростную сварку, что приводит к образованию подрезов [1], которые объясняют 
перегревом жидкого металла [2], увеличением скорости охлаждения [3] и поверхностного 
натяжения [4, 5], отклонением дуги в хвостовую часть ванны [6], увеличением давления дуги 
[1, 7], нарушением равновесия металла [1] и движением жидкого металла в ванне [8].  

Большой вклад в развитие процесса сварки труб, исследование и использование маг-
нитного поля сварочного тока при многодуговых процессах внесли Б. Е. Патон, В. К. Лебе-
дев и С. Л. Мандельберг [1, 9]. Однако воздействие магнитного поля сварочного тока и ско-
рости сварки на  дугу и формирование швов при односторонней однодуговой сварке изучено  
недостаточно [10], механизм образования подрезов  не установлен.  

Целью данных исследований является изучение механизма образования подрезов  
и разработка способа односторонней высокоскоростной сварки, обеспечивающей качествен-
ное формирование швов за счет регулирования магнитного поля сварочного тока. 

Формирование швов при односторонней сварке определяется давлением дуги и элек-
тромагнитными силами, действующими на дугу и жидкий металл ванны. Давление дуги – 
результат пинч-эффекта, поэтому формирование швов определяется электромагнитным по-
лем сварочного тока, которое одновременно действует на дугу и жидкий металл ванны.  

Для изучения механизма образования подрезов производили скоростную киносъемку 
со скоростью 1500 кадров в секунду дуги и жидкого металла одновременно в реальных усло-
виях процесса наплавки составным электродом [11] в аргоне на прямой полярности: величи-
на тока 2300–2400 А, напряжение на дуге 23–24 В, скорость (2,8–3,9)⋅10-2 м/с. Пределы ско-
рости наплавки выбраны с учетом перехода от качественного формирования валика к обра-
зованию подрезов. Для защиты дуги и жидкого металла использовано удлиненное медное 
сопло, выполненное по форме сварочной ванны, так как в открытой атмосфере подрезы не 
образуются ни при повышении скорости сварки до 6,9⋅10-2 м/с, ни при изменении направле-
ния магнитного поля сварочного тока (рис. 1), вследствие того, что дуга работает как насос, 
всасывая из атмосферы и выбрасывая в сторону основного металла газ, что подтверждают 
свищи в шве. За электродом движется отраженный мощный вертикальный газовый поток, 
который препятствует направленному движению жидкого металла по оси в хвостовую часть 
ванны. Жидкий металл движется к кромкам ванны, обеспечивая формирование швов без 
подрезов. Экспериментальные данные являются средними из статистической обработки не 
менее 3000 кадров, что соответствует (5–7)⋅10-2 м шва. 

 

 
Рис. 1. Формирование сварного шва при высокоскоростной сварке проволочным  

электродом в открытой атмосфере, V = 6,9⋅10-2 м/с 
 
Как установлено при киносъемке процесса сварки составным электродом, активное 

пятно движется по торцу электрода в продольном и поперечном направлениях. Движение 
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дуги в процессе сварки является результатом действия магнитного поля и происходит под 
действием электромагнитной силы. Определяющая роль магнитного поля в движении актив-
ного пятна по торцу электрода подтверждается зависимостью скорости движения дуги от 
направления поля и скорости сварки. Скорость движения активного пятна с увеличением 
скорости сварки возрастает вследствие уменьшения индукции магнитного поля позади дуги 
и движения дуги в сторону меньшей напряженности поля. При сварке от токоподвода вслед-
ствие направленной вперед электромагнитной силы скорость движения активного пятна зна-
чительно ниже, чем при сварке на токоподвод. При повышении скорости сварки на токопод-
вод направленная назад электромагнитная сила возрастает, что приводит к увеличению ско-
рости движения дуги, в квадратичной зависимости. 

Более значительное увеличение скорости движения дуги по сравнению со скоростью 
сварки приводит к усиленному охлаждению активных пятен и столба. С увеличением скоро-
сти движения дуги усиливается охлаждение внешних слоев столба, электрическая проводи-
мость которых резко падает, и электрический ток начинает протекать в более узком канале 
[12]. При уменьшении размера активного пятна увеличивается индукция магнитного поля 

сварочного тока и в квадратичной зависимости магнитное давление 
µ2

2В
МР =  [13], под дей-

ствием которого за счет пинч-эффекта размер активного пятна уменьшается в квадратичной 
зависимости. 

По данным Фрума, полученным путем фотографирования катодного пятна с помо-
щью быстродействующего оптического затвора Керра, позволяющим с короткой экспозици-
ей делать одиночные или серийные снимки с малым интервалом от 0,4 до 70 мкс, размер пе-
ремещающегося катодного пятна 10-5 м [14]. Поэтому при киносъемке фиксируется размер 
площади, по которой перемещается катод, характеризующей диаметр дуги, измеренный по 
кинограммам по размеру светящейся области электрода (рис. 2). Г. И. Лесков [15] считает, 
что при одном методе измерения возможно использование сравнительных данных о разме-
рах  дуги. Развитая поверхность составного электрода, длина которого (20–21)⋅10-3 м, позво-
ляет измерить диаметр дуги. Как установлено по кинограммам процесса сварки составным 
электродом (рис. 2), при повышении скорости сварки и движения дуги по торцу электрода 
диаметр дуги, значения которого хорошо согласуются с данными диаметра активного пятна, 
полученными при измерении распределения давления сварочной дуги, уменьшается, вслед-
ствие чего плотность тока возрастает (рис. 3, 4). В результате увеличивается направленная 
вниз на кромках ванны электромагнитная сила JBFЭМ =  [12], которая определяется плотно-
стью тока J и индукцией поля B , что приводит к стеканию жидкого металла с кромок и об-
разованию подрезов. Средняя плотность тока при формировании швов без подрезов  
(1,57–1,98)⋅107 А/м2 хорошо согласуется с данными Г. И. Лескова (1,6–2,0)⋅107 А/м2 [14], что 
подтверждает достоверность экспериментальных данных.  

Вследствие значительного увеличения скорости движения дуги при повышении ско-
рости сварки зависимость диаметра от скорости движения дуги более значительна, чем от 
скорости сварки (рис. 3, 4). При сварке на токоподвод, когда дуга движется, в основном, под 
действием электромагнитной силы, зависимость диаметра столба от скорости движения дуги 
ДV  и величины тока I  имеет вид (рис. 4):  

 

ДV
Id 3101,4 −⋅= , м. (1) 

 

Увеличение скорости движения и уменьшение диаметра дуги, которое подтверждает-
ся сужением шва, приводит к концентрации и уменьшению тепловложения в боковые кром-
ки сварочной ванны. 
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Рис. 2. Инограмма 

процесса сварки составным 
электродом в аргоне: интервал 
между кадрами 6⋅10-4 с; 
направление сварки – слева 
направо  
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Рис. 3. Зависимость диаметра дуги (1, 2, 3, 4) и плотности 

тока (5, 6) от магнитного поля и скорости сварки от токоподвода 
(1, 3, 5) и на токоподвод (2, 4, 6): 

1, 3, 5, 6 – дуга в области проволок; 2, 4 – дуга в области 
кромок ленты 
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Рис. 4. Зависимость диаметра дуги от скорости 

движения дуги при сварке от токоподвода (1) и на токоподвод (2) 
 
Из установленных закономерностей следует, что наиболее вероятна электромагнитная 

природа образования подрезов, согласно которой при высокоскоростной сварке под действи-
ем магнитного поля концентрируется дуга, уменьшается тепловложение в боковые кромки 
ванны, электрическое сопротивление которых снижается. В результате возрастает величина 
тока, протекающего через боковые кромки, индукция и магнитное давление, под действием 
которого жидкий металл стекает с кромок ванны, что приводит к образованию подрезов. При 
сварке составным электродом [11] вследствие движения дуги в продольном и поперечном 
направлениях увеличивается диаметр дуги и тепловложение в боковые кромки ванны, элек-
трическое сопротивление которых возрастает. В результате уменьшается величина тока, про-
текающего через боковые кромки, индукция и направленная вниз электромагнитная сила, 
что предотвращает стекание металла с кромок ванны и образование подрезов. Вследствие 
увеличения диаметра давление дуги уменьшается, и формирование швов улучшается. Одно-
сторонняя высокоскоростная сварка в результате уменьшения давления дуги, увеличения 



ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії  № 2 (19), 2010  321 

скорости движения жидкого металла и снижения гидродинамического давления обеспечива-
ет качественное формирование швов на флюсовой подушке с флюсом мелкой грануляции 
ОСЦ-45М или АН-348АМ, который используется и для сварки внешней стороны. Установ-
ленные закономерности воздействия магнитного поля сварочного тока и скорости сварки на 
дугу и разработанный способ односторонней высокоскоростной сварки составным электро-
дом могут быть использованы при сварке котлов железнодорожных цистерн. Дальнейшие 
исследования в данном направлении являются перспективными, так как позволят разрабо-
тать новые энерго- и материалосберегающие процессы сварки. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Установлена электромагнитная природа воздействия магнитного поля и скорости 
сварки на диаметр дуги. С повышением скорости сварки и движения дуги вследствие уси-
ленного охлаждения увеличивается индукция и в квадратичной зависимости магнитное дав-
ление, под действием которого диаметр дуги уменьшается, плотность тока возрастает, что 
приводит к концентрации и уменьшению тепловложения в боковые кромки ванны. 

2. На основании киносъемки процесса сварки разработана электромагнитная теория 
образования подрезов, согласно которой при высокоскоростной сварке под действием маг-
нитного поля концентрируется дуга, уменьшается тепловложение в боковые кромки ванны, 
электрическое сопротивление которых снижается. В результате возрастает величина тока, 
протекающего через боковые кромки, индукция и магнитное давление, под действием кото-
рого жидкий металл стекает с кромок ванны, что приводит к образованию подрезов. 

3. Магнитное поле при сварке от токоподвода снижает скорость движения дуги, уве-
личивает диаметр активного пятна, уменьшает плотность тока, что обеспечивает качествен-
ное формирование швов без подрезов. 

4. Разработанный энерго- и материалосберегающий процесс односторонней высоко-
скоростной сварки составным электродом обеспечивает движение дуги в продольном и по-
перечном направлениях, увеличение диаметра, уменьшение плотности тока и давления дуги, 
регулирование магнитного поля сварочного тока, замену двухсторонней сварки на односто-
роннюю и качественное формирование швов. 
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