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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОФИЛЕЙ ЛЕНТОЧНОГО ТИПА 

ИЗ ЗАГОТОВОК КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ ПРОКАТКИ-ВОЛОЧЕНИЯ  
 

Профили ленточного типа широко используются в машиностроении, авиастроении, 
приборостроении и других отраслях промышленности. Производство профилей ленточного 
типа в Украине весьма ограничено. В последнее время освоено производство некоторых ви-
дов ленты на ОАО «Запорожсталь», в частности толщиной от 0,3 до 0,5 мм шириной от 10 
до 500 мм из низкоуглеродистых сталей, которую получают путем роспуска холоднокатано-
го широкополосного проката. Однако для многих видов ленточных профилей требования 
к точности размеров выше, чем обеспечивает данная технология. Кроме того, особенностью 
потребности в лентах является большое количество типоразмеров и видов при относительно 
небольших объемах каждого типоразмера. Создание в этих условиях крупных специализиро-
ванных предприятий по производству ленты экономически невыгодно. Так, по данным эко-
номических исследований, проведенных в Германии [1], прокатывать профили на промыш-
ленных прокатных станах целесообразно только при их годовой потребности не менее 20 т 
каждого вида. Во всех остальных случаях, особенно для профилей простого сечения, целесо-
образно в качестве исходной заготовки использовать прокат массовых сечений (как правило – 
круглого). 

Сложившиеся в мировой практике схемы производства высокоточных профилей 
(к которым относятся и профили ленточного типа мелких размеров) включают в себя полу-
чение заготовок способом горячего деформирования (прокаткой, прессованием) и последу-
ющую холодную деформацию [2]. Выбор конкретной схемы определяется экономическими 
соображениями (стоимостью изготовления одной тонны профилей) и средствами, которыми 
располагает завод для получения профилей, удовлетворяющих по качеству требованиям за-
казчика. 

Для решения задачи по разработке технологии производства высокоточных профилей 
ленточного типа мелких сечений наибольший интерес представляют способы холодной де-
формации (прокатка, волочение в монолитных волоках и прокатка-волочение). Это обуслов-
лено наименьшими требуемыми капитальными затратами на реализацию данной технологии, 
особенно при использовании в качестве заготовки массовых видов проката.  

Преимуществами процесса непрерывной холодной прокатки (плющения) являются 
возможность корректировать уширение металла регулированием межклетевого натяжения. 
К недостаткам этого способа относятся большая металлоемкость оборудования; ограничение 
обжатия за проход, неконтролируемое уширением металла в областях, примыкающих к разъ-
ему валков [3]. Последний фактор вызывает опасность трещинообразования при плющении 
ленты с большим отношением ширины к толщине [4].  

Главное преимущество процесса волочения в монолитных волоках – высокая точ-
ность получаемых размеров готового профиля. К недостаткам следует отнести значительное 
и неравномерно распределенное по периметру канала волоки трение между стенками этого 
канала и обрабатываемым металлом, что может приводить к искажению профиля; низкая 
стойкость волок; большие энергетические затраты; значительная трудоемкость процесса [1]. 
Таким образом, данный способ нецелесообразно применять для производства ленточных 
профилей мелких сечений из круглой заготовки.  
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Наиболее перспективным для производства профилей ленточного типа является про-
цесс прокатки-волочения, который вобрал в себя преимущества как прокатки, так и волоче-
ния. В частности, данный способ характеризуется высокой износостойкостью деформирую-
щего инструмента (стойкость стальных роликов в 2–3 раза выше, чем монолитных волок, из-
готовленных из твердого сплава), меньшая энергоемкость; более высокое качество поверх-
ности и точность производимой продукции. 

Основной недостаток способа прокатки-волочения - наличие тягового усилия, которое 
ограничивает сортамент изготавливаемых профилей по компактности их поперечного сече-
ния, которая для профилей ленточного типа характеризуется отношением ширины к тол-
щине. При производстве стальной ленты из заготовки круглого сечения из-за наличия растя-
гивающих напряжений по кромкам, возникающих в результате неравномерности деформа-
ции по высоте профиля даже при плющении в приводных валках, металл на этих кромках 
может разрушаться. Добавление тягового напряжения, имеющего место в процессе прокат-
ки-волочения, приводит к увеличению этих же напряжений. Поэтому, в сложившейся прак-
тике профили ленточного типа с отношением ширины к толщине больше двух прокаткой-
волочением из круглой заготовки до недавнего времени не производили [5]. Вместе с тем, 
при параметрах процесса, не приводящих к достижению растягивающими напряжениями 
критических значений [6] процесс прокатки-волочения осуществляется устойчиво. 

Целью настоящего исследования является разработка технологии производства про-
филей ленточного типа из заготовок круглого сечения методом прокатки-волочения с при-
менением разгонных калибров для увеличения соотношения ширины лент и диаметра заго-
товки. При этом наиболее важной задачей является разработка системы калибров, обеспечи-
вающих максимальное уширение металла, что позволит уменьшить диаметр заготовки и по-
высить экономическую эффективность разрабатываемого процесса. 

Ранее выполненные исследования показали, что для производства профилей ленточ-
ного типа прокаткой-волочением в качестве исходной заготовки следует применять калибро-
ванную круглую проволоку [7–9]. При выполнении предварительных исследований нами 
установлено, что необходимой технологической операцией перед деформацией заготовки 
в разгонном калибре является ее обжатие в гладких роликах. Задача в разгонный калибр за-
готовки круглого сечения с большой степенью вероятности может приводить к смещению 
ее по отношению к оси калибра и формированию несимметричного профиля, что не позволя-
ет обеспечить требуемую точность продукции.  

Следующим этапом аналитических исследований являлось определение рациональ-
ных размеров сечения заготовки перед разгонным калибром и рациональных параметров ка-
либровки разгонного калибра с использованием математической модели процесса получения 
профилей ленточного типа из заготовок круглого сечения [10, 11]. Эти параметры определя-
лись с учетом того, чтобы напряжения в металле при деформации не достигали критических 
значений [12]. 

Анализ формоизменения при деформации в разгонном калибре показал, что уширение 
металла, получаемое при использовании предварительно сплющенных заготовок с разным 
отношением ширины к толщине, получается практически одинаковым. Однако уширение 
при последующей деформации в роликах с гладкой бочкой заготовки, полученной в разгон-
ном калибре из плоской заготовки с отношением b/h  2, примерно в 2,5 раза выше, чем при 
использовании ленты с отношением b/h  2. Следовательно, использование плоской заготовки 
с отношением b/h  2 является более рациональным при ее деформации в разгонном калибре. 

Анализ напряженно-деформированного состояния металла при деформации плоской 
заготовки в разгонном калибре показал, что наиболее значимыми технологическими пара-
метрами процесса являются степень деформации по шейке профиля (h0 / h1ш), угол наклона 
гребня (гр.) и радиус закругления гребня (Rгр.). Аналитические исследования по влиянию 
этих технологических параметров на изменение показателя max / т позволили разработать 
схему определения характеристик заготовки и параметров процесса прокатки-волочения 
профилей ленточного типа с применением разгонных калибров.  
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Полученные результаты использованы при разработке технологии и калибровки ин-
струмента для производства лент сечением 0,5 × 12,0 мм, предназначенных, в частности, 
для изготовления порошковой проволоки. Разработанная схема калибровки профиля ленточ-
ного типа сечением 0,5 × 12,0 мм из исходной круглой заготовки диаметром 6,0 мм пред-
ставлена на рис. 1. На рис. 2 показаны ролики с калибрами. 

 

Рис. 1. Разработанная калибровка получения ленты сечением 0,5  12,0 мм из круглой 
заготовки диаметром 6,0 мм 

 

 

а б в 

Рис. 2. Рабочие ролики разработанных разгонных калибров и чистового калибра: 
а – разгонный калибр № 1; б – разгонный калибр № 2; в – ролики чистового перехода 
 
Разработанная калибровка предусматривает получение ленты за семь переходов. Пер-

вый переход представляет собой процесс плющения исходной круглой заготовки диаметром 
6,0 мм с целью получения раската с отношением ширины к толщине меньше двух (b/h  2). 
Второй переход представляет собой деформацию плоской заготовки в разгонном калибре 
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На рис. 4 представлены графики изменения относительного обжатия и коэффициента 
уширения по переходам скорректированной калибровки получения профиля ленточного типа 
сечением 0,5  12,0 мм из исходной круглой заготовки диаметром 6,0 мм.  

 

а б 
Рис. 4. Изменение относительного обжатия (а) и коэффициента уширения (б) 

по переходам скорректированной калибровки получения профиля сечением 0,5  12,0 мм 
 
При проведении опытного опробования разработанной технологии полосу профилем 

0,5  12,0 мм из проволоки диаметром 6 мм удалось получить без применения промежуточ-
ной термической обработки. Механические свойства ленты в нагартованном состоянии со-
ставили: Т = 828 Н/мм2, В = 835 Н/мм2, 4 = 3,5 %. Таким образом, запас пластичности ме-
талла практически был исчерпан. 

Точность полученных размеров ленты, в целом, соответствует требуемым. Так, со-
гласно ГОСТ 503 отклонение от ширины лент данного размера должно составлять +3 мм 
для катаной и -0,3 мм для резаной. Фактическая разноширинность полученной ленты состави-
ла 0,2 мм. Отклонение толщины ленты согласно ГОСТ 503 не должно превышать 0…-0,05 мм, 
а согласно техническим условиям на ленту для порошковой проволоки – от 0,025 
до  0,05 мм. Фактическая разнотолщинность полученной ленты составила 0,04 мм.  

Отжиг ленты проводили по следующему режиму – нагрев до 690 ºС, выдержка в тече-
ние 6 ч при этой температуре, ступенчатое охлаждение (до 500 ºС – замедленно с печью, 
а затем – на воздухе). Механические свойства ленты после отжига составили: Т = 270 Н/мм2, 
В = 380 Н/мм2, 4 = 45 %. Таким образом, свойства ленты соответствуют требуемым для ка-
тегории ОМ (особо мягкая), хотя временное сопротивление разрыву находятся на верхнем 
уровне. Следует отметить, что ГОСТ 503 допускает для лент категории ОМ превышение 
значения временного сопротивления на 30 Н/мм2 (до 410 Н/мм2) при выполнении всех 
остальных норм. 

 

ВЫВОДЫ 

Разработаны основные подходы к проектированию параметров нового процесса полу-
чения ленточных профилей из заготовок круглого сечения методом прокатки-волочения 
с использованием разгонных калибров, что позволяет увеличить отношение ширины ленты 
к диаметру исходной заготовки. В зависимости от толщины, ширины ленты и требований 
к механическим свойствам определяется диаметр заготовки, рациональный химический со-
став стали, необходимое количество промежуточных термообработок, параметры калибров-
ки роликов, образующих разгонные калибры, и их количество, общее количество переходов.  

Разработанная технология опробована в условиях ДП «ОЗПК-Днепр» при производ-
стве ленты сечением 0,5 × 12 мм из проволоки диаметром 6 мм. Подтверждена правильность 
предложенных подходов к разработке технологии производства профилей ленточного типа 
из заготовок круглого сечения способом прокатки-волочения с применением разгонных ка-
либров. 
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