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КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

Варіант № 1 

 

1. Классификация дефектов по ГОСТ 19200-80 (5 основных групп): 

 а) несоответствие по структуре, наружные дефекты, несплошности в теле отливки, 

корольки,  

 б) несоответствие по геометрии, дефекты поверхности, несплошности в теле отливки, 

включения, несоответствие по структуре 

 в) несоответствие по геометрии, дефекты поверхности, несплошности в теле отливки, 

несоответствие по структуре 

г) несоответствие по геометрии, дефекты поверхности, дефекты в теле отливки, включения, 

несоответствие по химическому составу 

 

2. К показателям технологичности и экономного использования металла относятся: 

 а) шероховатость поверхности 

 б) марка сплава, масса отливки 

 в) экономический эффект, себестоимость 

 г) припуски на механическую обработку, допуски на необрабатываемые размеры отливки 

 

3 Классификация стальных отливок по назначению: 

а) общие 

 б) ответственное  

 в) особо ответственное 

 г) все варианты 

 

4 К какой группе относиться дефект – прорыв металла 

а) несоответствие по геометрии 

 б) дефекты поверхности 

 в) несплошности в теле отливки 

 г) несоответствие по структуре 

 

5 Нарушение конфигурации и размеров отливки во время ее выбивки, обрубки, очистки и 

транспортировки: 

а) Зарез   

 б) Коробление 

 в) Вылом 

 г) Неслитина 

 

6 Опишите основные причины и меры предупреждения брака отливок по неметаллическим 

включениям. 

 
Затверджено на засіданні  

кафедри, циклової комісії Технології та обладнання ливарного виробництва 
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Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________        В.К. Заблоцький 
                                                                                                                    (підпис)                                   (прізвище та ініціали)       

                                                        Екзаменатор  ___________________         В.А. Корсун  
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