
Практичні заняття з дисципліни «Нові матеріали» 
 
Практичне заняття №1 
Тема: Протяжка плоскими бойками 
Мета роботи: Навчитися розраховувати розміри напівфабрикату після пер-
шого переходу 
Завдання практичного заняття: розрахувати розміри заготовки після пер-
шого переходу. 

План проведення практичного заняття 
1. Перевірка присутності студентів у групі, ознайомлення з темою, ціллю та 
методикою розрахунку практичного завдання. 
2. Видача індивідуальних завдань для розрахунків. 
3. Оформлення та самостійне рішення студентами виданого завдання. 
4. Відповідь на запитання студентів у процесі виконання індивідуального за-
вдання. 
5. Здача та захист студентами попередньо виконаного практичного завдання. 
6. Пояснення, щодо самостійної роботи студентів вдома. 

Література: [5, с. 154-189; 6, с. 72-77]. 
 

Практичне заняття №2 
Тема: Протяжка плоскими бойками 
Мета роботи: Навчитися розраховувати кількість переходів, розміри напів-
фабрикатів та силові характеристики процесу протяжки 
Завдання практичного заняття: встановити кількість переходів і розміри за-
готовки за переходами; розрахувати силові характеристики процесу протяж-
ки для вибору обладнання. 

План проведення практичного заняття 
1. Перевірка присутності студентів у групі, ознайомлення з темою, ціллю та 
методикою розрахунку практичного завдання. 
2. Видача індивідуальних завдань для розрахунків. 
3. Оформлення та самостійне рішення студентами виданого завдання. 
4. Відповідь на запитання студентів у процесі виконання індивідуального за-
вдання. 
5. Здача та захист студентами попередньо виконаного практичного завдання. 
6. Пояснення, щодо самостійної роботи студентів вдома. 

Література: [5, с. 154-189; 6, с. 72-77]. 
 

Практичне заняття №3 
Тема: Розрахунок зусилля гідравлічного пресу при осадці збілетованого зли-
вка 
Мета роботи: Навчитися розрахувати опір деформації та зусилля гідравліч-
ного пресу в залежності від швидкості та ступеню деформації 
Завдання практичного заняття: розрахувати опір деформації та зусилля гід-
равлічного пресу в залежності від швидкості та ступеню деформації. Визна-



чити зусилля пресу при осадці білету з відповідного матеріалу. 
План проведення практичного заняття 

1. Перевірка присутності студентів у групі, ознайомлення з темою, ціллю та 
методикою розрахунку практичного завдання. 
2. Видача індивідуальних завдань для розрахунків. 
3. Оформлення та самостійне рішення студентами виданого завдання. 
4. Відповідь на запитання студентів у процесі виконання індивідуального за-
вдання. 
5. Здача та захист студентами попередньо виконаного практичного завдання. 
6. Пояснення, щодо самостійної роботи студентів вдома. 

Література: [6, с. 165-191; 9]. 

 

Практичне заняття №4 
Тема: Висадка прутка на ГКМ з урахуванням зміцнення 
Мета роботи: Навчитися визначати всі необхідні параметри для розрахунку 
зміцнення прутка при висадці на ГКМ 
Завдання практичного заняття: визначити всі необхідні параметри для роз-
рахунку зміцнення прутка при висадці. Розрахувати зміцнення металу при 
деформації на ГКМ. 

План проведення практичного заняття 
1. Перевірка присутності студентів у групі, ознайомлення з темою, ціллю та 
методикою розрахунку практичного завдання. 
2. Видача індивідуальних завдань для розрахунків. 
3. Оформлення та самостійне рішення студентами виданого завдання. 
4. Відповідь на запитання студентів у процесі виконання індивідуального за-
вдання. 
5. Здача та захист студентами попередньо виконаного практичного завдання. 
6. Пояснення, щодо самостійної роботи студентів вдома. 

Література: [6; 7; 8]. 
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